
Courbes des refus cum ulés
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SiO2    (silice)……........................sup. à 99%         pH …………………...…….inf. à 7
Al2O3 (alumine) ..........................inf. à 0,20 %                        Humidité  ……..………..…inf. à 0,1 % 
Fe2O3 (oxyde de fer)...................inf. à 0,10 %   
CaO   (chaux)..................................inf. à 0,03 %                  
TiO2   (oxyde de titane)…...…..inf. à 0,06%  
K2O   (oxyde de potassium)......inf. à 0,007 % 

Composition chimique Propriétés physiques

Répartition Granulométrique

Histogram m e des refus partie ls
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